Axkreditiertes Labor fur Umweitanalytik
nach DIN EN ISO/IEC 17025

ingusine Servce

Priifbericht Nr. : 20152222 -8 Datum : 04.05.2015
Probenummer . 20150418525

Probenbezeichnung : JONAS Seidenlatex

Probeneingang 0 22.04.2015 1255
Auftragsnummer

Probenehmer . Auftraggeber

Auftraggeber Jonas Farbenwerke GmbH & Co KG

Dieselstr. £42-44
42489 Wiiifrath

Sachbearbeiter Struwe Abteilung :  IS-USL-MUC
Laborleiter Glomsda Fertigsteliung 04 .05.2015
Freigabe © Takacs, stellvertretende Laborleiterin

Parameter Methode Messwert Einheit J
TVOC DIN EN {SQ 17895 {in-can VOC) <100 mglkg
Formaldehyd, frei VdL-RL 03 <10  martkg
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Die in den zifierten Normen und Richtlinien angegebenan M icherheiten werden I Die Priifgrgebnisae bezichen sich ieflich auf cen Prifgey 1.
Eine auszugsweise Vervielfiltigung des Berlchts ist nur mit schrittiicher Genehmigung des Prilflabors eraubl.
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